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Resumo

O Museu Arquidiocesano de Campinas abriga atualmente em seu acervo seis obras do pintor francés Claude Joseph
Barandier, componentes da serie “Via Sacra", pintadas em 1867. As obras utilizando a técnica de 6leo sobre tela
encontram-se em péssimo estado de conservacgdo, rasgadas, a maioria sem suporte ou condicfes de serem expostas
ao publico encontrando-se guardadas na reserva técnica do museu. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi
mapear de que modo as obras de Claude Joseph Barandier poderiam ser restauradas a luz do estado da arte dos
processos de restauracdo de obras pictdricas. A partir de uma metodologia interpretativa, foram feitos estudos
iconogréficos das obras e entrevistas com artistas/restauradores. Constatou-se na pesquisa intervengdes inadequadas
nas telas tendo como ponto critico a fragilizacdo dos tecidos devido a perda de estabilidade de linho bem como
acondicionamento de maneira equivocada no decorrer dos anos. A luz da interdisciplinaridade preconizada pela ciéncia
da restauracdo, sera fundamental efetuar uma limpeza técnica do verso, realizar as suturas necessarias e fazer um
reentelamento do linho para que a camada pictérica ndo se desprenda totalmente. Além disso o Plano de acédo devera
contemplar técnicas tais como refixacdo da camada pictdrica, remogdo do verniz oxidado, nivelamento de lacunas,
reintegracdo cromética, aplicacdo de camada de protecao, confec¢do de chassi com cunhas e estiramento da tela entre

outras.
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Introducgéo

O restauro de obras de arte tem por objetivo a reparagéo
de qualquer obra onde devido a sua antiguidade ou
estado de conservacao, seja necessaria uma intervengao
para preservar sua integridade fisica, assim como seu
valor artistico, respeitando ao maximo a esséncia original
da obra. (BRANDI, 2004).
O Museu Arquidiocesano de Campinas, criado em 1969,
resguarda em sua reserva técnica seis pinturas que
compde a Via Sacra do artista francés Claude Joseph
Barandier. As obras datadas de 1866-1867, encontram-
se em péssimas condicbes, sem 0 suporte, muito
rasgadas e sujas, necessitando de restauracdo para
poderem ser expostas. Diante do exposto esta pesquisa
teve por objetivo realizar o levantamento da necessidade
de restauracdo das obras de Barandier localizada na
Reserva Técnica do museu Metropolitano de Campinas
considerando o que se tem de conhecimento para
restauracao de obras de arte.

Resultados e Discusséo
A iconografia das obras de Barandier revelou-o como
habil retratista. Seu desenho da anatomia estilizada
garante sensibilidade e dramaticidade as figuras, sendo
gue suas expressdes de sofrimento dos personagens
destacam-se no primeiro plano da obra. As pinturas
apresentam um fundo que serve apenas para dar maior
destaque aos corpos, onde em sua maioria apresentam
rostos finos, delicados e iluminados. Foi possivel
observar que para Barandier a expressdo dos
sentimentos é realizada de modo suave, mesmo nas
tematicas mais intensas da Via Sacra, onde a luz tem
papel fundamental para o entendimento da obra, uma
vez que determina o segmento do olhar. Foi possivel
constatar um artista de pinceladas suaves, porém de um
cromatismo intenso, ainda que a camada de sujeira
atenue tal caracteristica.

Constatou-se que as seis telas da Via Sacra estdo em
avancado estado de deterioragdo, sendo perceptivel a
ocorréncia de intervengbes inadequadas bem como
acondicionamento equivocado ao longo dos anos. Foi
consenso entre os entrevistados a necessidade da
elaboracédo de um plano de acéo coerente para cada tela,
levando-se em consideragdo o estado de conservagao
individual das obras. Para um restauro adequado sera
necessario considerar sua funcéo social e histérica no
contexto do museu e de Campinas, dentro de uma
perspectiva multidisciplinar. Assim sendo, para o0s
artistas/restauradores entrevistados deve-se inicialmente
implantar medidas de conservagéo preventiva para que o
estado de deterioragcdo das obras ndo se agrave. Foi
possivel constatar que o ponto critico das telas esta na
fragilizacdo dos tecidos e suas rupturas, tendo o linho
praticamente perdido sua estabilidade, podendo romper-
se com facilidade. Assim sendo, algumas técnicas foram
propostas tais como: higieniza¢édo, faceamento, remogéo
do papel oxidado, remocdo dos adesivos do verso,
limpeza técnica do verso da tela, suturas/consolidacdo do
suporte, planificacdo, reentelamento com linho, refixagdo
da camada npictorica, remocdo do verniz oxidado,
remocdo do retoques e adesivos, nivelamento de
lacunas, reintegracédo cromatica, aplicagdo de camada de
protecéo, confeccdo de chassi com cunhas e estiramento
da tela.
Conclusdes

Conclui-se que a restauracdo serd bastante complexa,
necessitando de muito exame, escolha correta dos
critérios e dos materiais, para que as obras de Barandier
possam retornar a sua funcéo estética original.
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